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A Schematische Darstellung der
austenitischen rostfreien Stahle
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Werkstoff-Nr.

Materialkurzname AISl-Bez.

a c e f
b d g

Legierungselemente

Prozentualer Anteil

Max. gegliihte Kernhérte (HB)

Max. empf. Anwendungstemperatur (°C)
Min. Streckgrenze Rp 0,2 (MPa)
Zerspanung m/min

PREN Wert (Meerwasserbesténdigkeit > 32)
Empf. Schweifzusatz

. 000 = fiir Druckbehalterbau zugelassen
(DIN EN 10213)
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